Airtight-T

For utvandigt vindskydd som membran/duk
tejpbredd 60 mm och fér skivor 75 mm.

Viktigt!
— Underlaget ska vara slétt, rent, torrt, fast och — Hardningstiden for klistret kan variera beroende
fettfritt. av bl.a temperatur och luftfuktighet. Beakta

monteringstemperaturen och underlagets kondition
for basta vidhaftning. Kallare temperaturer ger
langre hardningstid!

— Tejpen far inte alena vara den barande lanken i
fixeringen av underlaget.
— Tejpning ska ske pa fixerat underlag. . . o
— Langsta exponering for UV-ljus (solljus) innan
— Faster pa flertalet underlag (se produktblad) men fasadtackning ar 3 manader.

vid tveksamhet provtejpa alltid forst. . . .
— Tejpen skall lagras i skydd for solljus, vata och

— Forvara tejprullar i varmlager vid kallare vaderlek hogre temperaturer for att garantera en bra

och anvand en rulle i taget vid montage. aldringsbestandighet.
1. Montering, allmant 3. Skarv vindskyddsskiva/utvandig board
Klipp av lamplig langd och ta bort skyddsfolie vid Kontrollera innan sa att skivinfastningarna kommer att
monteringen. Fast tejpen mot underlaget noggrant tackas av skarvtejpen eller om detta ar ett krav fran
med tryck (hand eller roller) fran mitten av tejpen ut skivleverantéren? Kompletteringstejpa vid behov.
mot kanterna. Vid langre tejplangder avlagsna lite av Tejpning sker pa fixerade och infasta skivor dar en
skyddsfolien forst, fast och rulla ut samtidigt som folien skiva méter en annan. Tejpen fasts till halften av
dras av succesivt. Klipp av efter 6nskad langd. bredden pa varje skiva.
Med eftertryck utdver och langs tejpen uppnas basta (1) Starta alltid med de stdende skarvarna under den
mojliga vidhaftning. nedersta liggande skarven (om liggande finns).

(2) Darefter, om det finns, tejpas den liggande.
(3) Slutligen, vid férekomst av stdende ovan liggande
skarv, tejpas denna med 6verlapp ned pa den liggande.

2. Skarv vindskydd/membran

Overlapp (A)=35 mm (B)=50 mm (C)=35 mm
Se till att tejpen ar fast till
halften av bredden pa varje
sida. Monteringen skall ske
slatt och utan otéatheter,
veck eller kanaler. Generellt
ska membranet fixeras mot
underlag och stomme s3 att
rorelser undviks i skarvar.
Vid risk for i efterhand
uppkomna rérelser skall
membranet, dver eller
under, utdkas genom att ta
till lite extra material innan
skarvférbandet av tejp.

I —— min 35 mm

—

min 35 mm  min 50 mm
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4. Fonster-/dorranslutning mot drevspalt

Anslutning av membran-/skivskarv mot fonster- eller
dorrkarm och drevningsspalt sker med tejpning runt
installerad dérr eller fonster. (1, 2, 3)
Forutsattningarna skall galla att isoleringen
(drevningen) ar monterad och att den invandigt

ar lufttatt forseglad korrekt med rekommenderad
andamalsenlig Tatningstejp T-Flex.

(1) Starta med den nedersta tejpen. Beroende av
hur bred drevningspalten ar och med vilken yta man
kan tejpa pa karmen (dold tejpning och minst 10
mm) - skérs tejpvaden sa att tva draneringshal bildas
i de bada nedre hérnen samt minst ett daremellan
(ett per 600 mm). Draneringshalen ska vara ca 20

x 20 mm och sékerstaller evakuering av eventuellt
och ofdrutsett intrangande rinnande vatten i spalten!
Tejpen bor i nederkant starta och sluta motsvarande
som karmen.

(2) Darefter tejpas héger och vanster spalt med
vinklade skarningar och avslut i nedre &ndarna sa att
draneringshéalen inte paverkas.

(3) Avslutningsvis tejpas den dvre tejpen och spalten
utan anpassad skarning mer an langd.

— Innan montaget ska 6ppningen férses med en

sekundirt underliggande titskikt (Tatningstejp,

Flexseal-T) fér eventuell avrinning utéat.
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5. Genomforing bjalke, fyrkantig profil

Galler genomforing i vindskyddsduk eller skiva.
Tejpning sker dverlappande i tva varv runt den
fyrkantiga profilen med en tejpbit per kant och

varv. Forsta varvet (A) gérs med 1/3 av bredden

pa vaggytan och 2/3 pa profilen/bjalken enligt
ordningen A1, A.2 och A.3. Andra varvet (B) utférs
lika som forsta fast med 2/3 av bredden pa vaggytan
och 1/3 pa profilen/bjalken (B.4, B.5 och B.6).

A. Forsta varvet

_

]

C. Skérning, vikning och éverlapp -~~~ ]

Tejpbitarna skall, i var varv (C), éverlappas helt i
hoérn och skaras med rakbladskniv (eller klippas
med sax), ca 5 mm fran det innersta motstaende
hoérnet och utat — diagonalt (C.1). Vik ut dessa
bada flikar mot respektive yta (vagg och profil/
bjélken) med tryck (C.2). Slata till och tryck in
materialet noga och speciellt i innerhérn. Fortsatt
sedan lika runt om (C.3, C.4 och C.5).

Avsluta med att pressa och trycka en extra gang
runt om den fardiga tatningen (C.6).
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6. Skada i vindskydd av duk/membran

(A) Skada atgardas med éverlappning av tejpvader
som runt skadan 6verlappar ca 150-200 mm. Vid
liggande tejpning skall vddernas placering ske med
start nerifran och overlappande uppat! Skarv mellan
tejpvader bor vara minst halva tejpbredden. Slata ut
det fardigstallda férbandet noga. Forstark, vid behov,
férbandet med en eller flera tvartejpningar i motsatt
riktning beroende pa storleken.

(B) Oppen klammer/infastning tejpas vid behov.
Membranunderlag kan ocks3, vid storre skada,
lagas och kompletteras med extra lagningsbit av
membranet. Anvand samma rekommenderade
6verlapp runt om och tejpa skarven runt om enligt
punkt 2.

___________

Airtight-T

Anvandning som fénstertatning med utskjutande fénster
(dorr) mot massiv stomme med tejpbredd 150 mm.

Forarbete

Ytan pa stommen rengérs med i férsta handborstning for att avlagsna smuts, skrap och l6sa partiklar (1.1).
Underlaget skall ytterligare vara fettfritt och for svarare ytor med exempelvis pordsa material kravs forbehandling
med primer. Prova vidhaftning pa ytan vid tveksamhet férst! Undvik montering pa bléta och fuktiga ytor eller med

frostbeléggningar!

Mat upp och anpassa tejplangderna for de fyra sidorna péa fonstret och anslutningen med drevspalter.
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1. Montering

Tejpen (bredd 150 mm) ar férsedd med delad
skyddsfolie pa klister-ytorna (1.2). A ar den smalaste

samt B och C som bagge ar bredare. Vik tejpen langs
skarven pa A och B:s skyddsfolie sa att klisterytan _
ar vand uppéat med vaden sa att B och C kan vandas /

in mot fasaden/ stommen. Avlagsna skyddsfolien r\ >
och frilagg A:s klisteryta. Fast denna klisterkant mot

fonstrets nedre karm och undersida mot ytterkanten.

Slata ut och tryck noga fast klisterkanten och anpassa

sd att utskjutande méatt pa vardera sida ar minst 100 Q
mm (1.3).

Anvand roller for att vid alla uppfastningar av
klisterkanter, fixera tejpen slutligt!

N

(2.1) Fortsatt med att frigéra skyddsfolien fér

klisterkant B. Slata ut och tryck noga fast klister- /
kanten. Avsluta och upprepa tidigare steg med /
skyddsfolie och klisterkant C. Se till att dvergadngen

med tejpen mellan karm och den fasta vaggen/ /
stommen sker s& tatt in i hérnet med réat vinkel (90°)

som mojligt. Overbelasta inte materialet sa att det
skadas!

Anvand hander och roller med tryck pa alla tejpytor
med mjuka anpassade rorelser!

(2.2) Ta tag i den I6st hangande kantens hérnspets.
Skar forsiktigt, med rakbladskniv, ca 5 mm fran det
innersta motstdende hoérnet och utat — diagonalt!

Vik upp dessa bada flikar mot respektive yta (vagg
och karm) med tryck s& att det klistrar jamnt! Slata till
och tryck in materialet i innerhérnet! Upprepa samma
steg for motstaende och andra sidan/kanten.

Tekniken for montage av dndarna skall utféras fortsatt
lika pa alla applicerade vader runt fénstret!
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Tejpvader fasts pa vanster och hoger sida om fonstret Avslutande monteras den 6versta tejpvaden pa

i samma steg som pkt 1 och 2! Dock skall utskjutande 6verdelen av fonstret lika som pkt 1 och 2. Slutligen,

matt i dverkanten pa fonstret och for vaderna vara kann — tryck — rolla runt fonsret. Uppkomna skador

mindre, ca 70 mm. eller otatheter atgardas/tejpas 6ver med extra och ny
vadbit!

ca 70 mm

/
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min. 100 mm
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